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7 Vysledek

Typ a rozméry vzorku (mm)- Yriocek vypoétem

pozarni zkousky dle EN
Pri¢ka tloustky 67mm y :
3150 x 2460 x 67 i i
Vnitini nosna sténa tloustky 144mm . g
3000 x 2500 x 144 R DAL
Obvodova sténa tloustky 151mm
- 8mm tl. AZC deska na vné&jsi strané 72 / 78 min. 70,4 min.
3000 x 2500x 151 :
Obvodova sténa s termofasidou GRANOLAN 67 mi 65.4 mi
3000 x 2500 x 179 | . A+ i,
Stropni konstrukce tloustky 206mm . :
3000 x 4000 x 209 A% s, 29,8 min.
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Nosniky z rostlého dreva jehlicnatych drevin a buku
vystaveneé pozaru ze tri stran

Rozméry prurezu Pozarni odolnost R [min]
[mm]

b h | 80 | 100 | 120 | 140|160 | 180|200 220|240 260|280

60 10 |15 |15 |15 |15 |15 |15 |15 |15 |15 |15

80 15 (20 (20 |20 (20 |20 {25 |25 |25 |25 |25

100 20 |20 |25 |25 |30 |30 |30 |30 |30 |30 |30

120 20 {25 (30 |30 |30 |30 |30 [30 {30 [30 |30

140 25 |30 |30 [30 |30 |30 [30 |30 [45 (45 |45

160 25 |30 |30 |30 |30 |45 |45 |45 |45 |45 |45

180 25 |30 |30 |30 |45 |45 |45 |45 |45 |45 |45
Lignum | 200 25 |30 |30 |45 |45 |45 |45 |45 |60 |60 |60
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Vrstva tepeln nezmn ného deva

Vrstva zuhelnaiého deva, ﬂ
d ev né uhli

Vrstva pyrolyzy, tepelného rozkladueya




4

Te# 1

56 76 ,))89,9(

= bt

char,n = *n




4. 5676,))89,9(

/AR

b b

H#HENA#! | #HN#!

L# I 3 ()+ "N#F + A8 +D

M 1 3 ()+ "N#F + A8 +@

M . # ! #2 | + A8 +D

O+ "N# F

M . # ' #2 1 + 8.|. + 88
3 728+ "N#

' +A8 | +D




/AR

4

56 76 ,))89,9(

61 1.

pi em

e

|
M, fi

frg =K

mod fi

Knoai € modifika ni sou initel pro po ar, ktery
zohled uje U inky teploty a vihkosti na
parametry pevnosti;

K. sou initel, kterym se pevadi charakteristicka
hodnota na hodnotu 20% kvantilu:
k.= 1,25 pro rostle devo;
k.= 1,15 pro lepene lamelové dvo a desky na
bazi deva;
G dil i sou initel spolehlivosti pi po aru
i = 1.0

f, charakteristicka pevnostip né teplot .
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Po ate ni povrch prvku ef =

Okraj zbytkového pr ezu

Okraj U inného pr ezu

dchar

do

def

dchar, n T I% dO

dr:har,n: bnt




4. 5676,))89,9(

5 Il P4 4 .

#oo 3(+# N(+

HHL (+ #! o+




4

56 76 ,))89,9(

/AR

. L3l 3

1 nosnik, 2 sloup, 3 zaklop, 4 oblo eni
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Zapaleni paliva as +6 min

as +7 min as +14 min
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